
«Фотолюминесцентная пленка» 

Фотолюминесцентная полимерная плѐнка на клеящей подложке  

для ламинирования и изготовления элементов ФЭС.
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Фотолюминесцентная плѐнка в рулонах 

MHF-G150

прозрачная 
0,24 

0,61х50

0,39х50 

1х50 

191 26 1500 +/- 1648 1566 

MHF-G200

прозрачная 
0,24 250 37 1620 + 1905 1807 

MHF-G200 0,32 250 37 1620 + 1942 1845 

MHF-G300 0,40 260 35 3500 + 2505 2380 

MHF-G350 0,65 450 68 5000 + 3165 2005 

Фотолюминесцентная плѐнка в листах 61х42 см. (формат А2) 

MHF-G150

прозрачная 
0,24 

0,61х0,42 

191 26 1500 +/- 1672 1588 

MHF-G200

прозрачная 
0,24 250 37 1620 + 1932 1836 

MHF-G200 0,32 250 37 1620 + 1972 1873 

Фотолюминесцентная плѐнка в рулонах с маркировкой по ГОСТ Р 12.2.143-2009 

MHF-G200

прозрачная 
0,24 

0,61х50

0,39х50 

1х50 

250 37 1620 + 2002 1902 

MHF-G200 0,32 250 37 1620 + 2070 1966 

Фотолюминесцентная плѐнка в листах 61х42 см. (А2) с маркировкой по ГОСТ Р 12.2.143-2009 

MHF-G200

прозрачная 
0,24 

0,61х0,42 

250 37 1620 + 2079 1975 

MHF-G200 0,32 250 37 1620 + 2131 2025 

Возможна гибкая система скидок

http://goodcolor.ru/kak-stat-dilerom
http://goodcolor.ru/price/2012/PL_film_panel_sis_nak.pdf
http://goodcolor.ru/forma-zakaza-pl-plyonki
http://goodcolor.ru/kak-stat-dilerom
http://goodcolor.ru/price/2012/PL_film_panel_sis_nak.pdf
http://goodcolor.ru/forma-zakaza-pl-plyonki
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

